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1. GENERALITATIL

1.1, Prezentnl standard se referd la izolatoarele de sticld destinate liniilor aeriene de tele-
comunieafii.
1.2, Dup# modul de fixare, izolatoarele se imparf in dou# categorii:
— izolatoare fixate pe suporturi de lemn (SL),
— izolatoare fixate pe suporturi de ofel (SO).
OBSERVATIE. — Tipurile de izolaloare SO se fixeazd pe suporturi de otel conform STAS 4070-71.

1.3. Notarca izolatoarelor se face indicind denumirea, simbolul tipului izolatorului con-
form pet. 2.1.1, clasa de stabilitate a sticlei conform pet. 2.2 (numai pentru izolatoare de
clasa 1) gi STAS 810-73.

Tixemplu de notare pentru un izolator tip SI. 1, din sticld de clasa 4:
Izolator SL1 — STAS $10-73
1Zxemplu de nolare pentru un izolator tip SO2, din sticld clasa 1:
Izolator SO2 —1 STAS 810-73

2. CONDITII TEHNICE

2.1 Forme si dimensinni

Dimensiuni In mimn

Izolator tip SL1
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Tzolator tip SL2
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Izolator tip SO1
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Izolator tip SO2
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Izolator tip SO3
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2.1.1. Torma gi dimensiunile izolatoarelor trebuic sé fie conform fig. 1, 2, 3, 4 81 5.
OBSERVATIR. — La Intelegere intre beneficiar si preducitor se pot fabrica si izolaloare de alte forme.
2.1.2. Abaterile limitd sint:

— la diametrul filetuluni -1 mm
— la indlpinea totald gi diametrul exterior -4-59
2.2, Malterinl

Izolatoarcle se fabried din sticld cu clasa de stabilitate fabd de apd 1 sau 4 conform
STAS 817-65.

OBSLERVATIE. — La intelegere inlre beneliciar si produciitor se pol fabrica izolatoare si din sticld de alty
clasi de stabilitate chimica.

2.3. Aspect
[zolatoarele trebuie si corespundi, in ce privegte agpectul, conditiilor din tabelur 1.

Tabelul 1

Proprietiti Conditii immpuse izolatoarelor

Culoare Incolore, cu nuanle verzui

Aspeclul suprafetei exterioare Neledd, fard asperiliji sau muchii tiieloare

Aspectul filetului Uniform, neled, fara asperitagi

Biisici carese sparg prin apfisare cu un virf metalic Nu se admit

Biigici care nu sc sparg prin apisare cu un virf melalic,

cu dimensiunea maximi de 5 mm Se admit negrupate, maximum 3

La tipurile SO2 §i SO3 in secliunca mantalei inlcrioare,
biisici care nu se sparg prin apiisare cu un virf metalic, cu

dimensiunea maximi de 3 mm Se admit, negrupate, maximum 3

Bigicute si musculife Se admit negrupate

Incluziuni active Nu se admit

Incluziuni inactive Se admit maximum 2, cu dimensiunea maximi

de 1 mm

Dunga de tnchidere a formei Max. 0,4 mm

Fisuri Nu se admit

2.4.  Proprictiti fizico-mecanice si eleetrice

s

2.41., Tensiuni interne. Izolatoarele nu trebuie si prezinte tensiuni interne. La
polariscop se admit slabe variaii de culoare fatd de violetul initial.

242, Rezistenta la variatii bruste de temperaturid (soc termic)
Izolatoarele incercate in condifiile de la pet. 4.5 nu trebuie s prezinte fisuri sau cripituri.

24.3. Rezistenta de izolatie a izolatoarelor, determinatéd in condi-
tiile de la pet. 4.6, trebuie s& corespundd prevederiler din tabelul 2.
OBSTIRVATIIL. — Se admite ca cel mult un izolator din cei incercali si aibit rezistenla de izolatie de cel putin
85 % din valorile indicate in tabelul 2. .
244, Rezistenta mecanicd de rupere a izolatorului trebuie si
fie astiel incit dupd incercarea izolatorului in conditiile de la pet. 4.7, cu sarcinile de incer-
care din tabelul 2, izolatoarele si nu prezinte fisuri sau crdpéturi.

Tabelul 2
. Rezistenta de izolajie X
‘I'ipul izola- in MQ, min Sarcina de incercare
torului N, min.
clasa 1 ‘ clasa 4
SL. 1 — 20000 2950
SL. 2 35000 30000 4900
SO 1 — 20000 3925
SO 2 35000 35000 3925
SO 3 — 40000 4900
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3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATIT

3.1. Tneerciirile pentru verificarea calitdfii izolatoarelor sint de tip si de lot.

3.2, Ineerciri de tip
3.2.1. Incerciivile de tip se executd la asimilaren produsului san ori de cite ori se schimbi
procesul tehnologic san muateriile prime, precum si periodic cel pubin o datd pe an, cu
exceptia determiniirii stabilitifii chimice care se executd cel putin odati pe luni.

3.2.2. Tnceredirile de Lip constau in verificarea tuturor conditiilor tehnice de la pet. 2 gi
se executdi pe 5...20 izolatoare luate din productia curentd, bucati en hueatd. Verificaren
)_3;z/isl,g_]r}l;ﬁiijﬁ i'/‘n]u.i.ij),,.uLl',q.t:;- Dy im0 hpaifi
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h.2. 1zolalvarele de acelagi tip vor Fi ambalate in lizi de lemn, in sbtraturi suprapuse,

previzule cu separatoare tip fagure.
T intelegere intre beneficiar gi producitor se pob folosi si alle sisteme da wmubilare,
cu condifia pastririi integritifii produselor.
5.3.  Tiecare ambalaj va fi previzut cu o clicheld cu urmibourele indicajii:
‘ — matrca de fabried
— notarea produsului conform peb. 1.3
— numirnl de izolatoare confinute intr-un ambalaj
— dala fabricajiei (lotul)
— semnul ‘avertizor pentru produse [ragile, conform STAS 5055-66.
b4, La liviare lotul trebuie si fie insofit de certificatul de calitate intvemit de organul
CJI.C. din fabrica producitoare cuprinzind cel pubin:
— marca fabricii producdtoure,
— destinatarul,
— notarea produsulni,
— verificirile efectuate, numirul de izolatoare incercate conform tabelului
3 81 rezultatele objinute,
— semmnul gi semndtura organului UP.C.,
— data electudrii vevilicirii calitdfil.




